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Motivace: Produkce vodiku pomoci fotokatalytického rozkladu vody je duleZitou soudasti
transformace energetiky na udrZitelnou. Oproti jinym metodam (elektrolyza, fotoelektrokatalyza) ma
fotokatalyza vyhodu v dlouhé Zivotnosti katalyzatoru (neni nutna el. vodivost, elektrolyt neposkodi
katalyzator). Pro spravnou funkci této metody je tfeba polovodic, jehoZ energie zakdazaného pasu je
vhodna k absorpci velké ¢asti slunecniho spektra a zaroven dostateénd, aby mohly probihat oxidacné-
redukéni reakce vody. Zaroven musi byt zakdzany pas vhodné zarovnan vici energii vakua
(elektronova afinita). InGaN tyto podminky muze splnit pfi ur¢itém poméru In/Ga ve strukture. InGaN
ve formé core-shell struktur na poli mikrosloupk( ma velky povrch, ktery je nutny pro efektivni
fotokatalyzu.

Problém: Najit vhodné sloZzeni InyGai«N a technologicky pfipravit tyto vrstvy na sloupcich

s dostatecnou hustotou. Navrhnout strukturu tak, aby dochdzelo k prostorovému rozdéleni
excitovanych elektront a dér, aby oxidac¢ni a redukcni reakce byly prostorové oddélené (zabrani
zpétnému vzniku molekul vody).

Ukol pro bakalaiskou préaci:

a. Katodoluminiscencni charakterizace sloupk pfipravenych za rlznych rlstovych
podminek (pfipevnénych na substratu i oddélenych od substratu). PouZiti energiové
disperzni spektroskopie pro mapovani signalu In. Vystupy: pokryti sloupkt aktivni
InGaN vrstvou, uréeni koncentrace In/tloustky InGaN vrstvy pro rizné navrh masek a
usporadani sloupkd.

b. V soucasné dobé se Gcinnost fotokatalyzy méFi na VSB Ostrava. Prozkoumat moznosti
hrubého méFeni Gcinnosti fotokatalyzatoru pro predvybér vzorkl ve FZU, nasledné
odeslanych pro sofistikované méreni na VSB.

Obrdzek 1: Vlevo: Obraz v kontrastu sekunddrnich elektront InGaN/GaN core-shell mikrosloupku oddéleného od substrdtu.
Vpravo: katodoluminiscencni kompozitni obraz v rozsahu 370-560 nm.



